INSTRUKCJA TECHNICZNA MUREXIN

Technika klejenia parkietu i wyktadzin WWW.mUrexin.com

Drobnoziarnista
masa naprawcza
i szpachlowa RS 90 F
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> szybkie schniecie / niezaleznie od grubosci warstwy
> naktadanie w warstwie "praktycznie od zera"

> tatwa w naktadaniu i modelowaniu

> drobnoziarnista
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Proszkowa, uszlachetniona dodatkiem zywic syntetycznych, drobnoziarnista masa szpachlowa o duzej
wytrzymatosci i twardosci oraz niskim poziomie naprezen. Szybkowigzgca oraz szybkoschnaca

do szpachlowania podtozy praktycznie ,od zera” do grubosci 50 mm w warstwie. Masa przeznaczona

do wyrédwnywania i naprawy powierzchni podtég i scian, do wyréwnywania schodéw i podestow

oraz do wypetniania gtebokich ubytkdow i nieréwnosci w podtozach betonowych, wyprowadzania spadkow.
Do stosowania w warstwie o grubosci do 40 mm. Szybkie schniecie masy pozwala na naktadanie kolejnych
warstw po 60 minutach tj. pokrycie kolejng warstwa zaprawy lub masg samopoziomujaca.

Odporna na obcigzenie kétkami krzeset. Nadaje sie na wodne ogrzewanie podtogowe.

Do stosowania wewnatrz budynkéw.

Forma dostawy:

Pojemnik Opakowanie zbiorcze Paleta
25KG/PS 48

Przechowywanie:

W suchych, nie narazonych na ujemne temperatury pomieszczeniach, na drewnianych paletach.

Okres przechowywania: 6 miesiecy od daty produkcji. Napoczete opakowania nalezy szczelnie zamkna¢,
a ich zawartosc szybko zuzy¢.

Obrdbka

Zalecane narzedzia:
Wolnoobrotowe mieszadto elektryczne, paca stalowa, szpachla, kielnia, duze wiadro do mas,
mate wiaderko pomiarowe do odmierzania wody.

Mieszanie:

Do czystego pojemnika z doktadnie odmierzong zimng wodg nalezy powoli wsypywaé mase RS 90 i mieszac
przez ok. 4 minuty mieszadtem wolnoobrotowym, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
Proporcje mieszania: ok. 5,75 | wody (ok. 0,23 I/kg) na 25 kg worek masy RS 90. Za pomocg odpowiedniej
ilosci wody mozna regulowac konsystencje odpowiednig do danej pracy.
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Nalezy unika¢ mieszania masy do zbyt rzadkiej konsystencji, gdyz spowodowuje to wydtuzenie czasu
schniecia. Mieszac takg porcje zaprawy, ktérg mozna zuzyé w ciggu 10 - 15 minut.

Obrébka:

Swiezo wymieszang mase nalezy réwnomiernie naktada¢ na podtoze za pomoca pacy metalowej,
rozktadaé najlepiej jedng warstwg nieprzekraczajgcg 50 mm grubosci. W przypadku koniecznosci natozenia
kolejnej warstwy, uktadac jg dopiero wtedy, gdy tylko bedzie to mozliwe (po stwardnieniu poprzedniej
warstwy). Przy dtuzszej przerwie, wczesniej wykonang warstwe nalezy zagruntowac gruntem DX 9 lub D7.
Mase mozna dalej obrabia¢ juz po 15 - 20 minutach. Formowanie, ciecie, skrobanie, wygtadzanie

lub usuwanie masy nalezy wykonywac zanim nastgpi catkowite jej utwardzenie.

Optymalna temperatura obrdébki: +16 do + 22°C.

Dane techniczne

Obcigzenie ruchem pieszym po ok. 30- 45 min.

Dojrzewanie po utozeniu ok. 60 min.

Zuzycie ok. 1,5 kg/m? na 1 mm grubosci
Grubos¢ warstwy max. 50 mm

Czas obrébki ok. 10 - 15 min

Wymagana ilo$¢ wody do ok. 0,23 I/kg (= 5,75 | / na worek 25 kg)
mieszania

Swiadectwa kontrolne

Sprawdzony zgodnie z (norma, klasyfikacja, ...)
GEV Emicode: EC 1 Plus
Brandverhalten: A1, Bfl1 s1 nach DIN 13501

Podtoze

Odpowiednie podtoza:

Masa przeznaczona do stosowania na wszystkich standardowych budowlanych podtozach mineralnych

jak jastrychy cementowe, podtoza betonowe, a takze na podtozach z lanego asfaltu i drewnopochodne.

Nie stosowac na podtozach z tworzywa sztucznego i metalu. Podtoze musi by¢ suche, odpowiednio mocne,
stabilne, nieprzemarzniete, bez substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (pyty, bitumy, ttuszcze) i luznych
czesci. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i zaleceniami
budowlanymi.

Przygotowanie podioza:

Gruntowanie - podtoza chtonne (alternatywnie):
Murexin Grunt D1 rozcieficzony wodg w stos. 1:1+1:3
Murexin Grunt gtebokopenetrujgcy D7
Murexin DX 9 (w odpowiednim rozcienczeniu)

Gruntowanie - podtoza niechtonne:
Murexin Supergrunt D4 Rapid

Grunt uniwersalny Murexin DX 9 (bez rozciericzania)
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Murexin zywica epoksydowa 2K EP 170 (1-2 warstwy w zaleznosci od chtonnosci podtoza)
druga warstwa zasypana piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,6+1,2 mm

Murexin Grunt PU 5 Express (1-2 warstwy w zaleznosci od chtonnosci podtoza)

druga warstwa zasypana piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,6 +1,2 mm

Odciecie wilgoci:

Podtoza cementowe lub betonowe o zbyt duzej wilgotnosci:
do max. 6%CM bez ogrzewania podtogowego, do max. 3,5%CM na ogrzewaniu podtogowym:
Murexin zywica epoksydowa 2K EP 170 (2 warstwy — tgcznie min. 0,45 kg/m?)
druga warstwa zasypana piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,6+1,2 mm
lub zagruntowana gruntem DX 9
do max. 3,5%CM bez ogrzewania podtogowego: Murexin Grunt PU 5 Express (2 warstwy)
druga warstwa zasypana piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,6 +1,2 mm

Wskazéwki na temat produktu i obrobki

Wskazéwki dotyczace produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecang temperaturg i / lub wilgotnoscia, wtasciwosci materiatu mogg sie znacznie zmienic.

- Produkt przed stosowaniem powinien by¢ przechowywany w temperaturze, w ktérej bedzie uzywany.

- Aby zachowac¢ wtasciwosci produktu, nie mozna dodawac zadnych obcych materiatéw!

- W przypadku produktéw mieszanych z woda lub rozciericzanych nalezy doktadnie przestrzegac informacji podanych w kartach technicznych!
- Jednolitos¢ koloru mozna zagwarantowac tylko w ramach jednej partii produkcyjne;j.

- Moga wystepowac interakcje sktadnikéw produktu ze srodkami do obrébki powierzchni.

- Materiat, ktdry rozpoczat twardnienie lub wigzanie nie nadaje sie juz do wykorzystania!

Wskazéwki wykonawcze:

- Nie uzywac przy temperaturze podtoza ponizej +5 ° C!

- Idealny zakres temperatur podtoza i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° Cdo + 25 °C.

- Idealny zakres wilgotnosci wynosi 40% do 60% wilgotnosci wzgledne;j.

- Wyzsza wilgotnosé i/lub nizsze temp. wydtuzaja, a niska wilgotnosé i/lub wyzsze temp. skracajg wysychania, wigzania, utwardzanie produktu.
- Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje podczas fazy wysychania, wigzania i utwardzania!

- Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!

- Chronic sasiadujace elementy! Przed naktadaniem produktu nieréwnosci i defekty podtoza powinny zosta¢ naprawione!

Wskazéwki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie préby produktu.
- Przestrzegad kart technicznych wszystkich produktéw MUREXIN uzywanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych nalezy zachowac oryginalny produkt z danej partii.

- Hydroizolacja podptytkowa nie moze zastgpi¢ hydroizolacji strukturalnej budynku.

- Ogrzewanie podtogowe nie moze dziata¢ podczas naktadania i wigzania produktu.

Podane dane sg wartosciami srednimi, ktére zostaty okreslone w warunkach laboratoryjnych. Ze wzgledu na wykorzystanie naturalnych surowcéw
deklarowane wartosci pojedynczej partii moga sie nieznacznie réznic, nie wptywajac na przydatnos¢ produktu.

Wskazowki bezpieczenstwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozlegtym doswiadczeniu, zostata stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wigzaca i nie jest ofertg

W rozumieniu prawa czy tez gwarancjg wynikajgca z zamodwienia lub umowy sprzedazy. Aby zminimalizowac ryzyko popetnienia btedéw
wykonawczych w karcie zawarto okreslone, ograniczone informacje. Naturalnie nie moga by¢ tam doktadnie opisane wszystkie dotychczasowe
i mozliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, ktére dla fachowcow sg oczywiste. W przypadku niejasnosci badz watpliwosci,

jak réwniez ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynnikéw moggcych mie¢ wptyw na prawidtowosc¢ aplikacji produktu bgdz technologii
wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzi¢ prébe na miejscu budowy, zabezpieczajgc w odpowiedni sposdb jej wyniki
oraz skontaktowac sie z dziatem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z 0.0. Niezaleznie od powyzszych zalecer. Wykonawca zobowigzany jest
do dziatania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego
opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swojg waznosc.
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