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Instrukcja montazu podtég Quick-Step Alpha Vinyl.

Niniejsza instrukcja montazu dotyczy wszystkich kolekgji Quick-Step Alpha Vinyl z wyjatkiem Quick-Step Alpha Vinyl ze zintegrowanym podkfadem.
Informacje na temat Quick-Step Alpha Vinyl ze zintegrowanym podktadem znajduja sie w instrukcji montazu

Najwazniejsze zasady
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Zamontuj podtoge przy temperaturze powietrza w przedziale 18-30°C i temperaturze podtoza powyzej 15°C.
Przed montazem panele Quick-Step Alpha Vinyl nalezy podda¢ 48-godzinnej aklimatyzacji w temperaturze 18-30°C

w pomieszczeniu, w ktérym maja zosta¢ zamontowane. Temperature w pomieszczeniu i temperature podtoza nalezy
utrzymywac przed montazem, w czasie wykonywania go i co najmniej 24 godziny po jego zakonczeniu.

Quick-Step Alpha Vinyl zaprojektowano z mysla o montazu w ogrzewanych wnetrzach, z temperaturg wynoszaca
powyzej 5°C (41°F). Quick-Step Alpha Vinyl sprawdzaja sie najlepiej w temperaturze pokojowe;j.

Quick-Step Alpha Vinyl nie nadaja sie do montazu w solariach, na werandach, w przyczepach kempingowych lub na
todziach, ani w zadnych innych nieogrzewanych pomieszczeniach.

Na podtodze Quick-Step Alpha Vinyl nie wolno ustawia¢ piecéw, grzejnikéw akumulacyjnych, zabuddw meblowych,
wysp, schoddw, framug drzwiowych i innych obiektow ciezkich, albo mocowanych na state. Rozwiazania takie jak
piece itp akumulatory powinny zosta¢ zamontowane na odpowiedniej ptycie ochronnej. Quick-Step Alpha Vinyl
nalezy zamontowac wokot ptyty z zachowaniem szczelin dylatacyjnych o odpowiedniej szerokosci.

W przypadku innych sytuacji i miejsc, w ktérych moga wystepowaé bardzo wysokie temperatury, zaleca sie
stosowanie podtogi winylowej Quick-Step w wersji klejonej do podtoza.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z temperaturg podtogi, nalezy skontaktowac sie z dziatem
technicznym firmy Quick-Step.

Producent zaleca stosowanie specjalnych podktadéw do podtég winylowych Quick-Step Alpha Vinyl.

Nalezy pozostawic szczeline dylatacyjna o szerokoéci 8 mm.
Pod Zadnym pozorem nie nalezy blokowa¢ podtogi.

Wszelkie ciezkie przedmioty ustawione na podiodze (takie jak np. zabudowy i wyspy kuchenne, szafy, ciezki piec)
powinny petni¢ role $ciany, w zwiagzku z tym nalezy pozostawi¢ wokét nich odpowiednie szczeliny dylatacyjne.

Podtoga ptywajaca musi pozostac ptywajaca!

W przypadku gdy nie jest to mozliwe nalezy zastosowac¢ panele podtoge winylowa Pergo w wersji klejonej do
podtoza.
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Wiekszosci przypadkow nie jest potrzebne rozciecie dylatacyjne pomiedzy réznymi pomieszczeniami.

Trzeba je nalezy zastosowac jednak w przypadku, gdy:

a. temperatura w przylegajacych pomieszczeniach jest rézna, lub wykracza poza zalecany zakres temperatur
(18-30°C).

b. istnieja pomieszczenia z ogrzewaniem/chtodzeniem podtogowym oraz bez niego.

c. przekroczono maksymalny rozmiar tafli podtogi.

W przypadku standardowego uzytku mieszkalnego (15-35°C) maksymalna wielko$¢ pomieszczenia wynosi 13x13

m.

W przypadku bardziej skrajnych temperatur (5-65°C) maksymalna wielko$¢ pomieszczenia wynosi 8x8 m.

W przypadku pomieszczen stale klimatyzowanych (18-25°C) maksymalna wielko$¢ pomieszczenia wynosi 30x30

m.

Duze pomieszczenia wymagajg dodatkowych szczelin i profili dylatacyjnych.

Wiasciwe rezultaty prac mozna uzyska¢ pod warunkiem Scistego przestrzegania
wszystkich ponizszych instrukgcji.

Nalezy upewnic sie, ze uzytkownik podtogi posiada kopie niniejszego dokumentu.
Nalezy zawsze przestrzegac przepiséw dotyczacych montazu podtogi, obowiazujacych w danym kraju.

Miejsce i warunki instalacji musza by¢ zawsze zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi i normami instalacyjnymi.
W przypadku, gdy norma lub przepis krajowy jest sprzeczny z zaleceniem producenta, znaczenie nadrzedne ma przepis bardziej restrykcyjny.
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1. Przygotowanie

o

www.quick-step.com

18-30°C l; @

8h Quick-Step Alpha Vinyl nalezy zawsze ostroznie przechowywac i transportowac w celu unikniecia odksztatcen.
Opakowania nalezy przechowywac i transportowac¢ na ptaskim podtozu, w réownych stosach. Opakowan nie
nalezy przechowywac w pozycji pionowej ani w wilgotnych lub zakurzonych pomieszczeniach. Nie przechowywac
Opakowan w bardzo zimnych (< 5°C) ani bardzo cieptych (> 35°C) lub wilgotnych miejscach. Przed montazem
Quick-Step Alpha Vinyl nalezy podda¢ 48-godzinnej aklimatyzacji w temperaturze 18-30°C w pomieszczeniu, w
ktérym maja zostac zainstalowane. Temperature podtogi i pomieszczenia nalezy utrzymywac przed montazem, w
czasie montazu i co najmniej 24 godziny po zakonczeniu prac. Montaz nalezy przeprowadzaé w temperaturze 18-
30°C.Zamontuj podtoge przy temperaturze powietrza w przedziale 18-30°C i temperaturze podtoza powyzej 15°C.

N

Dostepne wzory podtdég Quick-Step Vinyl charakteryzujg sie réznymi formatami, wzorami i wiaéciwosciami. Przed
przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony produkt jest zgodny z zamoéwieniem. Zalecamy
zachowanie etykiet wraz z dowodem zakupu.

b
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Panele Quick-Step Alpha Vinyl zaprojektowano z mysla o montazu w ogrzewanych wnetrzach, z temperatura
wynoszacg powyzej 5°C (41°F). Panele sprawdzajg sie najlepiej w temperaturze pokojowej (18-30°C). Panele
Quick-Step Alpha Vinyl nie nadaja sie do montazu w solariach, na werandach, w przyczepach kempingowych lub na
todziach, ani w zadnych innych nieogrzewanych pomieszczeniach.

Pod Zadnym pozorem nie nalezy blokowa¢ podtogi.
Wszelkie lub/i mocowane na state przedmioty (takie jak np. piece, grzejniki akumulacyjne, zabudowy meblowe,
wyspy, schody, framugi drzwi i inne obiekty ciezkie, albo mocowane na state.) powinny petnié role éciany.

\i& S

< - Ciezkie obiekty nalezy instalowac w pierwszej kolejnosci — nie nalezy ich ustawiaé na podtodze Quick-Step Alpha
Vinyl.
/?7) W przypadku ciezkich obiektéw wydzielajacych ciepto, takich jak piece czy grzejniki akumulacyjne, nalezy je

instalowa¢ na odpowiedniej ptycie ochronnej. Panele Quick-Step Alpha Vinyl nalezy instalowa¢ wokét ptyty z
zachowaniem szczelin dylatacyjnych o odpowiedniej szerokosci.

Podtoga Quick-Step Alpha Vinyl musi mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie wokot ciezkich obiektéw, co pozwala
zapobiec powstawaniu szczelin miedzy deskami. Nalezy uwzgledni¢ odpowiednie szczeliny dylatacyjne przy
ukfadaniu podtogi wokot ciezkich i zamocowanych na state obiektéw.

Podtogi ptywajace nalezy montowac w sposob, ktéry umozliwia ich wobodna prace.

Quick-Step Alpha Vinyl jest podtoga ptywajaca, ktdra nigdy nie powinna by¢ przytwierdzana do podtoza.

W przypadku gdy nie jest to mozliwe nalezy zastosowa¢ panele winylowe klejone Quick-Step glue down vinyl.
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W sytuacji, w ktérej framuga drzwi jest instalowana po montazu podtogi, nalezy zapewnic odstep w pionie pomiedzy
koncem framugi i powierzchnig podtogi wynoszacy co najmniej 1 mm.

Rodzaj podtoza, jego jakos¢ i przygotowanie maja ogromny wptyw na efekt koncowy montazu. Jesli podtoze nie
nadaje sie do montazu Quick-Step Alpha Vinyl, nalezy podja¢ odpowiednie dziatania. Wszelkich niezbednych
informacji chetnie udzieli sprzedawca podtég Quick-Step Vinyl. Nalezy pamieta¢, ze nieréwne podtoze moze
doprowadzi¢ do powstania odksztatcen i szczelin w Quick-Step Alpha Vinyl.

Podtoze powinno by¢ stabilne i solidnie przymocowane. Ponadto nie nalezy montowa¢ podtdg ptywajacych na
miekkim, uszkodzonym lub luznym podtozu.

Nalezy usuna¢ istniejace i/lub zbyt miekkie pokrycia podtogowe, takie jak dywan, wyktadzina dywanowa czy miekki
winyl. Ptywajace pokrycia podtogowe trzeba takze usunac.

Nalezy upewnic sie, ze podtoze jest suche, ptaskie, stabilne, czyste i wolne od ttuszczu czy substancji chemicznych.
W razie potrzeby stare materiaty klejace nalezy zeskrobac¢ i usuna¢. Przed montazem podtoze nalezy starannie
zamie$¢ i odkurzy¢, aby usunaé wszystkie zanieczyszczenia (facznie z gwozdziami). Konieczne jest naprawienie
powazniejszych niedoskonatosci podtoza i duzych pekniec. Zaleca sie usuniecie starych listew przysciennych oraz
zamontowanie nowych po zakonczeniu montazu podtogi.

Spoiny cementowe pomiedzy ptytkami lub inne szczeliny o gtebokosci powyzej 2 mm i szerokosci przekraczajacej
5 mm nalezy wyréwnac.

W przypadku Quick-Step Alpha Vinyl z systemem zatrzaskowym: nalezy wyréwna¢ wszelkie nieréwnosci podtoza
przekraczajace 1 mm na odcinku 20 cm. To samo dotyczy nieréwnosci powyzej 4 mm na odcinku o dtugosci 2m.
Wyréwnywanie powinno odbywac sie poprzez szlifowanie lub skrobanie.

Jezeli wymagana jest wylewka samopoziomujaca, sprawdz czy konieczne jest uzycie materiatu gruntujagcego lub
uszczelniajgcego.
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W przypadku montazu na podiozu drewnianym nalezy w pierwszej kolejnosci usuna¢ wszelkie wyktadziny. Na drewnie nie moga
by¢ widoczne jakiekolwiek oznaki plesni i/ lub obecnosci owadéw. Jezeli w podtozu drewnianym wystepuje wilgo¢ lub jezeli ponizej
podfoza drewnianego nie ma odpowiedniej bariery, nalezy najpierw usunac wilgo¢. Wynika to z faktu, ze po pewnym czasie drewno
zacznie gni¢, poniewaz wilgo¢ bedzie zatrzymywana przez nowa podfoge i podktad. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy podtoze jest réwne,
a nastepnie przymocowac wszelkie luzne elementy przy pomocy gwozdzi lub wkretéw. W celu doskonatego przygotowania podfoza
nalezy wykorzystac¢ odpowiednie drewniane ptyty wyréwnujace, wyréwnac podfoze lub zastosowac wylewke samopoziomujaca. Piyty
wyréwnujace nalezy zamocowac przy uzyciu wiasciwego kleju lub za pomoca wrketéw, w odstepach co 30 cm. Mozliwa przestrzen
znajdujaca sie pod podtoga drewniang musi by¢ odpowiednio wentylowana. W przypadku montazu podtogi na podtozu drewnianym,
wszelkie puste przestrzenie pod podfoga z desek musza by¢ odpowiednio wentylowane. Jezeli nie wystepuja puste przestrzenie to
nalezy upewnié sie, ze zawarto$¢ wilgoci we wszystkich warstwach podfogi (drewniane podtoze + podioze (np. jastrych cementowy lub
anhydryt)) jest nizsza niz podane warto$ci. W tym celu nalezy usuna¢ wszelkie przeszkody i upewnic sie, ze podtoga jest odpowiednio
wentylowana (co najmniej 4 cm? szczelin wentylacyjnych na T m? podtogi). Zawarto$¢ wilgoci w drewnie nie moze przekracza¢ 10%.

W przypadku montazu na podtozu mineralnym przed montazem nalezy dopilnowa¢, ze jest ono odpowiednio suche i ze ten stan
zostanie utrzymany. Montaz na podtozu cementowym wymaga CM < 2,5% (75% wilgotnoséci wzglednej). Montaz na podtozu
anhydrytowym wymaga CM < 0,5% (50% wilgotnosci wzglednej). W przypadku obecnosci ogrzewania podtogowego, maksymalny
poziom wilgotnosci podioza cementowego to < 1,5% (60% wilgotnosci wzglednej), natomiast dla anhydrytu < 0,3% (40% wilgotnosci
wzglednej). Wiecej informacji znajduje sie w instrukgji dotyczacej ogrzewania podfogowego.

W kazdym przypadku nalezy prowadzi¢ pomiary wilgotnosci oraz zapisywac i przechowywac ich wyniki.

Swieza wylewka musi schna¢ przez co najmniej 1 tydzien na kazdy centymetr grubosci wylewki przy gtebokosci wynoszacej do 4 cm
i 2 tygodnie na kazdy centymetr grubosci wylewki przy gtebokosci wynoszacej powyzej 4 cm. Na przyktad wylewka o grubosci 6 cm
musi schna¢ co najmniej przez 8 tygodni. W przypadku renowacji nalezy zawsze mierzy¢ zawarto$¢ wilgoci we wszystkich warstwach
podtoza i upewnic sie, ze jest ona nizsza niz podane wartosci.

Quick-Step Alpha Vinyl jest produktem odpornym na wilgo¢, jednakze zalecamy przestrzegaé ponizszych zasad, aby zapobiec
rozwojowi bakterii i plesni pod pokryciem podiogowym: W przypadku podtozy/wylewek mineralnych na kondygnacji przyziemnej
wymagane jest aby to podioze/wylewka posiadata warstwe hydroizolacji (Damp Proof Membrane) zgodnie z lokalnymi przepisami
budowlanymiizinstrukcjg “montazu” takich preparatow.

W wiekszosci przypadkéw warstwa hydroizolacyjna (Damp Proof Membrane) kladziona jest w trakcie budowy, ale jesli tego nie zrobiono,
na rynku dostepne sa rozwiazania, ktére mozna zastosowac pozniej. W razie potrzeby nalezy postepowac zgodnie ze szczegdtowymi
instrukcjami producenta dotyczacymi naktadania warstwy hydroizolacyjnej (Damp Proof Membrane) na powierzchnie oraz stosowania
masy wyréwnujacej.

Podtogi w osobnych pomieszczeniach wyposazonych w ogrzewanie podfogowe i pomieszczeniach wyposazonych w inne rodzaje
ogrzewania, wykorzystujacych rézne termostaty, powinny by¢ rozdzielone profilem przejsciowym i zamontowane z zachowaniem
szczeliny dylatacyjnej o szerokosci wynoszacej co najmniej 8 mm.

W przypadku, gdy wykorzystywane jest chtodzenie badz ogrzewanie podtogowe nalezy dodatkowo spetni¢ nastepujace wymagania:
Ze wzgleddw zdrowotnych i bezpieczenstwa oraz w celu unikniecia problemdéw z podtoga Quick-Step, nalezy przestrzegac pewnych
waznych podstawowych zasad:

Ogrzewanie podtogowe
Najwazniejsza zasada jest zadbanie o to, by maksymalna temperatura powierzchni podtogi nie przekraczata 27°C.

W przypadku montazu plywajacego nalezy dobra¢ odpowiedni podktad. Catkowity taczny opdr cieplny (R) podtogi winylowej
Quick-Step Vinyl i podktadu nie moze przekracza¢ 0,15 m2K/W.

Temperature nalezy zmieniac stopniowo na poczatku oraz przy zakonczeniu okresu grzewczego.

Nie nalezy dopuszczac do akumulacji ciepta przez dywany lub chodniki, a takze w wyniku pozostawienia niedostatecznej przestrzeni
pomiedzy meblamia podtoga.

Podtoge mozna wykorzystywac z wybranymi wodnymi i elektrycznymi systemami ogrzewania podtogowego. Wiecej informagji
znajduje sie w osobnej instrukcji montazu podidg z ogrzewaniem i chtodzeniem podtogowym.

Chlodzenie podiogowe

W przypadku chtodzenia podtogowego zalecana jest opornosé cieplna pokrycia podiogowego ponizej 0,15 m2K/W. Opér cieplny
podtogi winylowej Quick-Step Vinyl Floor wynosi miedzy 0,02 m2K/W oraz 0,07 m?K/W (z podktadem).

Nalezy zastosowa¢ odpowiedni system bezpieczenstwa wyposazony w czujniki wykrywajace osiagniecie punktu rosy (kondensacji
pary wodnej) w podiozu lub pod podfozem wylaczajacy chtodzenie na wypadek wystapienia kondensacji.

W celu prawidfowego przygotowania podioza, nalezy réwniez zapoznac sie osobna instrukcja montazu podtég z ogrzewaniem i
chtodzeniem podfogowym, ktéra znajduje sie na stronie internetowej: www.quick-step.com
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L@ & Felgende standardverktey er nedvendig: hammer, sag med blader for plast (en levsag, handholdt sirkelsag, handsag
/ @ eller kappsag), munnbind (under saging), maleinstrument, vernebriller, hyssing, hansker og en blyant. Ved siden av

@ dette trenger du felgende tilbehgr: Quick-Step MONTERINGSSETT (en trekkstang, avstandsstykker og en slagkloss
@ / som egner seg for Uniclic®-klikksystemet) og egnede vedlikeholdsprodukter.

Bruk av annet tiloehgr enn Quick-Step Vinyl tilbeher kan forarsake skade pa det Quick-Step Alpha Vinyl. | sa fall vil
garantien som gis av Quick-Step veere ugyldig. Av den grunn anbefaler vi & bruke bare tilbeher for Quick-Step, som

er spesialdesignet og testet for bruk med Quick-Step Alpha Vinyl.

==
/ == Wybierz whasciwy profil do przykrycia szczelin dylatacyjnych zaleznie od sytuacji.
/ Wiekszosci przypadkdw nie jest potrzebne rozciecie dylatacyjne pomiedzy réznymi pomieszczeniami.
- Trzeba je nalezy zastosowac jednak w przypadku, gdy:
:\z a. temperatura w przylegajacych pomieszczeniach jest rézna, lub wykracza poza zalecany zakres temperatur
i (18-30°C).
rl_-\:l’.!\\:-l} b. istnieja pomieszczenia z ogrzewaniem/chtodzeniem podtogowym oraz bez niego.

c. przekroczono maksymalny rozmiar tafli podtogi.

W przypadku standardowego uzytku mieszkalnego (15-35°C) maksymalna wielko$¢ pomieszczenia wynosi 13x13
m.

W przypadku bardziej skrajnych temperatur (5-65°C) maksymalna wielko$¢ pomieszczenia wynosi 8x8 m.

W przypadku pomieszczen stale klimatyzowanych (18-25°C) maksymalna wielko$¢ pomieszczenia wynosi 30x30 m.
Dopuszczalne jest pokrycie szczelin dylatacyjnych w podtozu przy pomocy paneli winylowych Quick-Step Alpha
Vinyl. Przed montazem nalezy zweryfikowaé wymagania dotyczace wyréwnania podtoza.

Podczas montazu podtég winylowych Quick-Step Alpha Vinyl nalezy odwzorowac wszelkie dylatacje konstrukcyjne
budynku i zastosowa¢ odpowiedni profil.

Wszystkie panele nalezy sprawdzi¢ przed montazem i w trakcie montazu przy optymalnym $wietle dziennym pod
odpowiednim katem - rownym katowi odbicia $wiatta od powierchni.

A> Sprawdz, czy kolor paneliiilo$¢ zgadzaja sie zzamdwieniem i czy opakowania nie sa uszkodzone a podczas montazu
< sprawdzaj kazdy panel pod katem widocznych uszkodzen. Nie montuj paneli posiadajacych defekty.
/>< \ Niektdre wzory posiadaja szeroki wachlarz odcieni paneli.
W zadnym przypadku nie nalezy uzywa¢ wadliwych paneli.

Zamontowany panel uznaje sie za zaakceptowany i nie podlega on reklamacji.
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Przed rozpoczeciem montazu nalezy doktadnie zmierzy¢ dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia, aby szczegdtowo
zaplanowac optymalny rozktad paneli. Jest to bardzo wazne w przypadku montazu ptytkowych wzoréw. Ponadto
dzieki temu ostatni rzad nie bedzie zbyt waski. Jezeli szeroko$¢ ostatniego rzedu miataby wynosi¢ ponizej 5 cm,
wystarczy zmniejszy¢ szeroko$¢ pierwszego rzedu.

Podczas montazu nalezy wymiesza¢ panele podtogowe (i opakowania z panelami), aby nie ufozy¢ zbyt wielu
identycznych, jasniejszych lub ciemniejszych desek obok siebie. Aby uzyskaé najlepszy efekt wizualny, panele
nalezy uktada¢ w kierunku najdtuzszej sciany i/lub réwnolegle do kierunku padania promieni éwiatta wpadajacego
do pomieszczenia. Nalezy zapewni¢, aby skrajne pofaczenia paneli w dwdch kolejnych rzedach nigdy nie byty
wyréwnane. Panele musza by¢ utozone z przesunieciem, przynajmniej co 30 cm. Aby uzyskaé naturalny wyglad i
wieksza wytrzymato$¢ mechaniczna, nie zaleca sie ukfadania desek stosujac regularne przesuniecia i schematyczny
wzor, lecz raczej w sposob losowy.

Zaleca sie utozenie pierwszego pasa podktadu réwnolegle do dtuzszego boku paneli Quick-Step Alpha Vinyl, a
nastepnie dodawanie kolejnych paséw podkfadu w miare uktadania kolejnych paneli. Podczas montazu kolejnego
pasa podkfadu zaleca sie taczenie podktadow tasma samoprzylepna, aby uniknaé naktadania sie warstw podktadu i
powstawania szczelin.

Producent zaleca stosowanie specjalnych podkfadéw do podtég winylowych Quick-Step Alpha Vinyl, ktére oferuja
wiasciwosci wyréwnujace oraz ograniczajace poziom hatasu. Gtadka powierzchnia podktadu usprawnia montaz
paneli winylowych Quick-Step Alpha Vinyl i pozwala na rozszerzanie sie podtogi oraz jej kurczenie po zakonczeniu
montazu. Wiecej informacji na temat podktadéw Quick-Step Vinyl oraz sposobdw ich stosowania mozna znalez¢
na opakowaniach lub uzyska¢ od sprzedawcy. Paneli winylowych Quick-Step Alpha Vinyl nie nalezy instalowa¢
na podtozu z laminatu, drewnianej podtodze ani klejgcym podktadzie do podtég winylowych. Podkiad, ktory jest
zbyt miekki, zbyt gruby lub zbyt kleisty, a takze podktad wykonany z niewtasciwego materiatu, moze spowodowacé
uszkodzenie podtogi.

W zastosowaniach komercyjnych obowigzkowe jest zastosowanie podktadu HEAT.

Jezeli zajdzie potrzeba skrocenia panelu przy pomocy prostego ciecia, Quick-Step Alpha Vinyl nalezy docinac¢
strona ze wzorem skierowang do gory, korzystajac ze specjalnego noza do paneli winylowych. Aby dociagé panel
winylowy, narysuj prosta linie, wzdtuz ktérej nastapi ciecie. Korzystajac z noza, wykonaj pewne ciecie powierzchni.
Nigdy nie ma potrzeby catkowitego przecinania panelu winylowego. Nastepnie oburacz ztam panel. Do kazdego
innego ciecia nalezy uzy¢ pity. W zaleznosci od rodzaju pity panel nalezy utozy¢ strong ze wzorem skierowang do
gory lub do dotu. Przed przystapieniem do ciecia wykonaj prébe na niepotrzebnym elemencie w celu ustalenia, jak
najdokfadniej dociagé panel (strong ze wzorem skierowana do géry lub do dotu).
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montaz w obszarach chtodniejszych niz rekomendowane wptynie na montaz Quick-Step Alpha Vinyl. Panele beda
mniej elastyczne, trudniejsze w docinaniu zwtaszcza mniejszych kawatkéw. Im nizsza temperatura, tym trudniejszy
montaz i wieksze ryzyko uszkodzenia zamkdéw. Niska temperatura podczas montazu moze oznaczaé ryzyko
pozniejszego nadmiernego rozszerzanie sie tafli podtogi. Montaz w obszarach cieplejszych niz rekomendowane
zwieksza ryzyko nadmiernego skurczu tafli podtogi i pojawienia sie szczelin pomiedzy panelami.

Quick-Step Alpha Vinyl z systemem zatrzaskowym umozliwiaja wybdr miejsca rozpoczecia montazu w
pomieszczeniu. Zastandw sie, jaki sposdb montazu podtogi bedzie najtatwiejszy. Montaz Quick-Step Alpha Vinyl
przedstawiony zostanie dla 0séb praworecznych, tj. od prawej do lewej strony (patrzac od przodu). Dzieki systemowi
zatrzaskowemu Uniclic podtoge mozna uktadaé w dowolnym kierunku.

podtoga Quick-Step Alpha Vinyl posiada opatentowany system taczen i z zatozenia ma by¢ podtoga ptywajaca;
paneli nie nalezy przytwierdza¢ do podtoza, ale ponadto nie nalezy skleja¢ zamkéw pomiedzy panelami.

Wytacznie w przypadku wymiany pojedynczych paneli zezwala sie na miejscowe sklejanie zamkow.

Montaz paneli nalezy zacza¢ od pierwszego panelu, ktéry zostanie zainstalowany w narozniku pomieszczenia.
Nalezy odcia¢ profile zatrzaskowe wzdtuz dtuzszej i krotszej krawedzi panelu przy pomocy pity. W przypadku
pozostatych panelimontowanych w pierwszym rzedzie, po zainstalowaniu pierwszego panelu w rogu, nalezy usungé
profile zatrzaskowe z krawedzi, ktére zostang utozone przy $cianie. Odciecie profilu zatrzaskowego jest konieczne
w przypadku paneli montowanych bezposrednio przy Scianie, aby zapewnic¢ odpowiednia szczelineg dylatacyjna.
Nalezy pozostawic szczeline dylatacyjng o szerokosci 8 mm.

W celu utatwienia rozpoczecia montazu potacz pierwsze trzy rzedy z dala od $ciany, aby mozna byto usigé¢ na
panelach w trakcie pracy. Nastepnie przesun pierwsze trzy rzedy do zadanego potozenia przy $cianie z zatozonymi
klinami dylatacyjnymi. Wez cienka linke i napnij jg wzdtuz zamontowanych paneli, aby sprawdzi¢ i dopasowac
prostoliniowo$c¢ trzech pierwszych zamontowanych rzeddéw. Zaleca sie przeprowadzenie dodatkowych kontroli
prostoliniowosci w celu jej potwierdzenia w trakcie montazu.

Pamietaj, aby uzy¢ klinéw dylatacyjnych dla szczelin dylatacyjnych o szerokoéci 8 mm na obwodzie.
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System Uniclic umozliwia taczenie paneli na dwa sposoby.
Najprostsza i najczesciej stosowana metoda A (faczenie pod katem na krotkim i diugim boku):
Najpierw potacz pod katem krétki bok montowanego panelu z juz zamontowanym panelem w tym samym rzedzie.

Nastepnie unies montowany panel aby ustawi¢ go pod katem 20-30° wzgledem poprzedniego rzedu.
Spowoduje to réwniez uniesienie poprzedniego panelu w tym samym rzedzie, poniewaz ich krétkie boki zostaty
wczeéniej potaczone.

Umies¢ OBIE rece blisko potaczenia krétkich bokéw i pociggnij montowany panel w kierunku poprzedniego rzedu
aby potaczy¢ zamek na dtugim boku. Mozesz faczy¢ zamki pidrem do wpustu, lub wpustem do pidra.

Wskazowka:
* Kleczac na zamontowanej czesci podtogi nie spowodujesz przesuwania sie tafli podczas montowania kolejnych
paneli.
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Jesli metoda A nie jest mozliwa (np. w trudno dostepnych miejscach), mozna skorzysta¢ z metody B (dobijanie):
panele z systemem zatrzaskowym Uniclic mozna réwniez taczy¢ poprzez dobijanie na ptasko. Eliminuje to
konieczno$¢ ich podnoszenia. Metoda ta wymaga zastosowania specjalnego dobijaka do systemu zatrzaskowego
Uniclic. Paneli nie nalezy taczy¢ poprzez pojedyncze silne dobicie. Aby unikna¢ uszkodzenia paneli, nalezy dobijac
je w sposdb stopniowy. Mozesz najpierw utozy¢ krétki lub dtugi bok panelu pod katem, a nastepnie dobic¢ w celu
pofaczenia drugiego boku.

W miejscach, gdzie montaz paneli z systemem zatrzaskowym Uniclic za pomoca dobijaka jest zbyt trudny (np. przy
Scianie), mozesz potaczy¢ je, uzywajac dociggacza i mtotka.

Po zamontowaniu kazdego panelu i przed przej$ciem do kolejnego panelu nalezy sprawdzi¢ potaczenie wszystkich
krétkich i dtugich bokdéw w celu upewnienia sig, ze nie powstaja zadne szczeliny ani réznice w wysokosci.

Kontynuuj montaz kolejnych rzedéw paneli w kierunku skraju pomieszczenia. Najtatwiej pracuje sie, siadajac na
wczesniej zamontowanych panelach.

Temperatura w pomieszczeniu podlega statym zmianom. Dlatego bardzo wazne jest, aby podtoga miata mozliwosc

rozszerzania i kurczenia sie. W zwiazku z tym nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokosci 8 mm z kazdej

strony podtogi, wokét rur, progéw i pod oécieznicami. Szczeliny dylatacyjne mozna zakry¢ listwami przypodtogowymi

zamocowanymi do $cian lub z profilem dylatacyjnym.

Wiekszosci przypadkdw nie jest potrzebne rozciecie dylatacyjne pomiedzy réznymi pomieszczeniami.

Trzeba je nalezy zastosowac jednak w przypadku, gdy:

a. temperatura w przylegajacych pomieszczeniach jest rézna, lub wykracza poza zalecany zakres temperatur
(18-30°C).

b. istnieja pomieszczenia z ogrzewaniem/chtodzeniem podtogowym oraz bez niego.

c. przekroczono maksymalny rozmiar tafli podtogi.

W przypadku standardowego uzytku mieszkalnego (15-35°C) maksymalna wielko$¢ pomieszczenia wynosi 13x13

m.

W przypadku bardziej skrajnych temperatur (5-65°C) maksymalna wielko$¢ pomieszczenia wynosi 8x8 m.

W przypadku pomieszczen stale klimatyzowanych (18-25°C) maksymalna wielko$¢ pomieszczenia wynosi 30x30 m.

Duze pomieszczenia wymagaja dodatkowych szczelin i profili dylatacyjnych.
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3A. Wykonczenie

Usuna¢ wszystkie klocki dystansowe.
Przeprowadzi¢ ogledziny powierzchni zainstalowanej podtogi.

Zamontowac listwy przyscienne przy Scianie. Nie nalezy mocowac listew przysciennych bezposrednio do podtogi.
Dzieki temu podfoga bedzie mogta sie rozszerzac i kurczy¢ pod listwa przyscienna.

Nie nalezy wypetniac szczelin dylatacyjnych silikonem lub innymi substancjami.

Jeslicelem jestwykonczenie podtogiw sposéb catkowicie wodoodporny, nalezy zapoznac sie zinstrukcjg w rozdziale:
3B. WYKONCZENIE PODLOGI W WILGOTNYCH OBSZARACH przed montazem listew przypodtogowych.

/}) % Przy progach lub otworach drzwiowych zaleca sie podciecie profili oscieznic lub futryn. Aby zapewnic prawidtowe
. ciecie, obré¢ panel spodnia strong do gory i umiesé na podtodze, przy oécieznicy. Pozwoli to wykonac ciecie na
‘ odpowiedniej wysokosci. Nastepnie nalezy utozy¢ narzedzie wielofunkcyjne lub pitke reczng ptasko na panelu i

przecia¢ oscieznice. Podczas docinania paneli upewnij sie, ze szczelina dylatacyjna pod drzwiami i pod osécieznica
bedzie miata 8mm. Usun odciety element, a nastepnie odkurz powierzchnie w celu usuniecia pozostatosci.

N Zamontuj panel na dtugim boku, umieszczajac krétki bok blisko podcietej oscieznicy. Nastepnie wsun panel pod
g mm wyciecie w kierunku juz zamontowanego panelu, aby wypetni¢ szczeline na krétkim boku. W celu catkowitego
domkniecia dtugiego i krétkiego pofaczenia uzyj dociggacza i/lub dobijakaQuick-Step.
>
/ Panele w rzedach, w ktérych znajduja sie rury, nalezy uktadac¢ w taki sposéb, aby rura przebiegata na linii ztacza
pomiedzy panelami. Dobierz wiertto o rozmiarze odpowiadajacym $rednicy rury plus 16 mm.
% Zatrzasnij panele na krotkim boku, a nastepnie wywierc otwér na Srodku potaczenia obu paneli.
" Teraz panele sa gotowe do zamontowania.
—{ @ +16mm
<] O W rzedach, w ktérych znajduja sie podwadjne rury nalezy postepowac zgodnie z ponizszg instrukcja:
A 1. Wymierzy¢, w ktérym miejscu rura przejdzie przez panel. Nalezy pamietac o pozostawieniu miejsca na
4@7 ’ l [T szczelipe c‘iylatacyjnq. Zmierzyc’ $rednice rury, dod"?jqc 16 mm na sz.czeline dylatacyjna.
| % 2. Przewierci¢ panel w miejscu, w ktorym ma przez niego przechodzic rura.
( 3. Poszerzy¢ otwér do krawedzi panelu.
4. Utozyc¢ panel wokot rury.

Nastepnie, wzdtuz krawedzi odcietego kawatka nalezy natozy¢ klej do miekkiego PCV przyklei¢ go w odpowiednim
miejscu. Nalezy upewni¢ sie, ze klej nie znajdzie sie pomiedzy klejonym kawatkiem panelu a podtozem.
Idealnym wykonczeniem podtogi przy rurach sa rozetki Quick-Step do montazu ptywajacego.
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W miejscach, gdzie montaz paneli za pomoca dobijaka jest zbyt trudny (np. pod kaloryferami), mozna potaczy¢ je,

uzywajac dociggacza i mtotka.
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3. Wykonczenie Podtogi W Wilgotnych Obszarach

Montaz podtogi zgodnie z ponizszymi instrukcjami pozwoli na powstrzymanie przenikania wody przez szczeliny dylatacyjne miedzy panelami
Quick-Step Alpha Vinyl. Instalacja wedtug podanych wytycznych zapewnia odpowiednig wodoszczelno$¢ podtogi w wiekszosci przypadkdw oraz
pomieszczen. Postepowanie zgodnie z ponizszymi instrukcjami pozwala na zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w podtodze, co uniemozliwia
przenikanie wody w miejscach wysokiego ryzyka, na przyktad w obszarach, w ktérych wystepuje podwyzszone ryzyko rozlania wody na
powierzchnie oraz pomieszczeniach znajdujacych sie w poblizu wyj$¢ na zewnatrz. Paneli nie nalezy uktada¢ w *pomieszczeniach o wysokim
poziomie wilgotnosci*, takich jak sauny, kabiny prysznicowe, baseny czy strefy zwbudowanymi odptywami. Niektore przepisy krajowe nie zezwalaja
na montaz ptywajacy w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci; nalezy zawsze przestrzegac przepiséw dotyczacych montazu podtdg.

Aby uzyskaé¢ wodoodporne wykonczenie, nalezy uzy¢ elastycznego przezroczystego szczeliwa (QS HydroKit) oraz uszczelki z pianki PE
(NEVRFOAMSTRIP15).

Zabezpieczanie szczelin dylatacyjnych jest mozliwe dzieki wykorzystaniu Scisliwej pianki polietylenowej PE
FOAMSTRIP, a takze elastycznego i wodoodpornego szczeliwa Quick-Step HydroKit. W tym celu nalezy umiescic¢
pianke poliuretanowa w szczelinach dylatacyjnych z pomoca samoprzylepnej spodniej powierzchni, a nastepnie
uzy¢ szczeliwa Quick-Step HydroKit, naktadajac je z zachowaniem spadku w kierunku do podtogi Quick-Step.
Nalezy upewni¢ sie, ze szczeliwo Quick-Step HydroKit zastania okoto 1 do 2 mm $ciany, catg uszczelke z pianki PE
oraz od 1 do 2 mm podtogi.

Wskazowka: Aby unikna¢ zabrudzenia podtogi, nalezy natychmiast usuna¢ nadmiar szczeliwa HydroKit.

; Nastepnie nalezy zamontowac listwe przyscienng za pomoca kleju Quick-Step Oned4all. Wybierajac dopasowane
kolorystycznie listwy przyscienne lub listwy Scotia, nalezy uzy¢ odpowiednich naktadek Hydrostrip, aby zapobiec
dostawaniu sie wody i uzyska¢ czyste wykonczenie.

; Przymocowa¢ bazowy profil Incizo do podtoza przy uzyciu kleju Quick-Step One4all. Natozy¢ elastyczne szczeliwo
s S HydroKit na pianke poliuretanowa w szczelinach dylatacyjnych.

; Wocisna¢ profil Incizo do profilu bazowego i wilgotnego silikonu HydroKit.
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:1 W celu idealnego wykonczenia przestrzeni wokot rur nalezy zastosowac rozetki do rur Quick-Step oraz pianke
%, { FOAMSTRIP i elastyczne,, wodoodporne, przezroczyste szczeliwo Quick-Step HydroKit, uwzgledniajac szczeline
4’047, dylatacyjna o szerokosci 8 mm. Umiescic uszczelke z pianki PE w szczelinach dylatacyjnych. Natozy¢ szczeliwo Quick-
T Step HydroKit na uszczelke z pianki PE. Nastepnie umiesci¢ rozetki do rur kaloryferéw do montazu ptywajacego.
VERSION 07.2023
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4. Uzytkowanie i pielegnacja

/
Po Quick-Step Alpha Vinyl mozna chodzi¢ niezwtocznie po ukonczeniu montazu.
\/ - Odpowiednie procedury konserwacji pomoga zachowa¢ odpowiedni wyglad i przedtuza zywotno$¢ podtogi
/
/

Quick-Step Alpha Vinyl. Czestotliwo$¢ konserwacji zalezy od natezenia i rodzaju ruchu, stopnia zabrudzenia, koloru
i rodzaju podtogi.

Petne instrukcje dotyczace pielegnacji i rekomendowanych srodkéw znajduja sie na stronie www.quick-step.com.
Czyszczenie na sucho mozna wykonac przy uzyciu mopa Quick-Step lub odkurzacza. Odkurzacz musi by¢
wyposazony w miekkie kotka i specjalna szczotke do parkietu, aby uniknac zarysowania podtogi.

W przypadku serii Quick-Step Alpha Vinyl mozna uzywac¢ myjki parowej, jesli para wodna nie trafia bezposrednio na
powierzchnie podtogi. Nalezy zatem wykorzystywa¢ odpowiednia naktadke frotowa, ktéra zapewnia jednorodny
rozkfad ciepfa oraz pary wodnej. Waznym jest takze, by nie pozostawia¢ dyszy urzadzenia w jednym miejscu przez
dtuzszy czas. Podtoge nalezy czysci¢ wzdtuz paneli.

Quick-Step Alpha Vinyl nadaje sie do czyszczenia wilgotnym lub mokrym mopem. Doskonaty stan nowej podtogi

U winylowej zapewnia uzywanie specjalnie do tego przeznaczonego $rodka czyszczacego Quick-Step Cleaner. Nigdy
nie uzywaj naturalnych detergentéw na bazie mydta, poniewaz pozostawiaja one lepka warstwe na powierzchni.

Przycigga ona brud i kurz, ktére beda trudne do usuniecia. To samo dotyczy srodkéw czyszczacych zawierajacych

czasteczki Scierne. Moga one spowodowac zmatowienie powierzchni. Nalezy zawsze pamieta¢, aby nie uzywac

zbyt duzych ilosci sSrodkéw czyszczacych. Prowadzi to do nawarstwienia utwardzonego $rodka czyszczacego, ktory

jest trudny do usuniecia bez zastosowania preparatu Vinyl Stripper.

Nieprawidtowa konserwacja moze spowodowac uszkodzenie podtogi.

Wiecej informacji na temat czyszczenia i konserwacji podtogi mozna znalez¢ w witrynie www.quick-step.com. Aby

uzyska¢ informacje dotyczace czyszczenia podtogi w przypadku zastosowan lub inwestycji komercyjnych, nalezy

skontaktowac sie z dziatem technicznym firmy Quick-Step.

Nalezy zawsze niezwtocznie usuwac ptyny rozlane na podtoge.

\

\

Type 'w' softwheel @3

Konieczne jest zabezpieczenie ndg mebli i krzeset. Nalezy uzywac z krzeset i foteli z miekkimi kétkami typu W do
Quick-Step Vinyl i/lub korzysta¢ z odpowiednich podktadek.

Przesuwanie ciezkich przedmiotéw lub mebli po podtodze jest zabronione. Mozna je przenosi¢ wytacznie po ich
podniesieniu. Nogi mebli musza mie¢ duza powierzchnie oraz by¢ wyposazone w ochronne naktadki. Im wieksza
powierzchnia nég mebli, tym lepszy rozktad masy na podtodze i mniejsze ryzyko jej uszkodzenia. Aby zapobiec
wnoszeniu brudu i piasku na podtoge, nalezy przy drzwiach wejsciowych umiesci¢ wycieraczki. Zapewni to mniejsze
ryzyko uszkodzenia podtogi, nizszy poziom intensywnosci wymaganych czynnosci konserwacyjnych i dtuzsza
zywotnoé¢. Diugotrwaty kontakt z niektérymi rodzajami gumy lub/i latexu moze powodowac trwate przebarwienia.
Styczno$¢ z papierosami, zapatkami lub innymi goracymi przedmiotami moze spowodowac nieodwracalne
uszkodzenie podtogi.
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Upewnij sie, ze temperatura wewnatrz pomieszczenia zawsze przekracza 5°C. Zalecana temperatura wnetrza
powinna utrzymywac sie w zakresie 18-30°C. Wazne jest, aby temperature podtoza réwniez utrzymywaé we
wspomnianych granicach.
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