B.ulec

...kleje i lakiery

TEC Super

Zywiczny klej do parkietu

e jednosktadnikowy klej do parkietu wg. normy DIN 281

e tatwy do naktadania

e duza odpornos¢ na naprezenia scinajgce
e wysoka wytrzymatosc na zginanie

e zmniejszona emisja rozpuszczalnikdw

e naogrzewanie podtogowe

e mozliwosé obcigzania w krétkim czasie
e idealny do desek wielowarstwowych

e stabilny i wysoki odlew

Uniwersalny syntetyczny klej do parkietu na bazie
zywicy  syntetycznej, o  ograniczonej ilosci
rozpuszczalnika wg najnowszej dyrektywy EU. Klei:
mozaike parkietowa, 10 mm twardy parkiet, klepke,
22 mm parkiet na pidéro-wpust, parkiet ptytkowy z
wysokim brzegiem, parkiet gotowy, dwu- trzy-
wielowarstwowy parkiet w ptytach i deskach, Klei na:
podtozach nasigkliwych z jastrychu cementowego,
jastrychu anhydrytowego, betonie, na podfozu z
lanego asfaltu, na ptytach widrowych i OSB. Podtoze
nalezy wczesniej przeszlifowad. Minimalna
temperatura podifoza przy klejeniu to +16°C i
maksymalna wzgledna wilgotnos¢ powietrza w

pomieszczeniu 65%.

Podtoze musi by¢ mocne, suche, czyste, wolne od rys,
spekan, ttuszczow i olejow. Przed gruntowaniem
nalezy je przeszlifowa¢ i odkurzy¢. Stare podtoza,
podtoza wyszpachlowane i podtoza z resztkami klejow
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem nosnosci i
wytrzymatosci. Podtoze powinno mieé¢ wytrzymatosc
na Sciskanie wieksze niz 25 MPa, na odrywanie
wieksze niz 1 MPa ( badanie metodg Pull-off).

Maksymalna resztkowa wilgotnos¢ dopuszczalna

podtoza przed klejeniem wynosi :

e jastrychy cementowe (wilgotnos¢ < 2,5 % CM),
beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilg. < 2,0 % CM)
podktady anhydrytowe (wilgotnos$¢ < 0,5% CM)

e podtoze drewniane (wilgotnos¢ < 8%-12 % CM)

Na ogrzewaniu podfogowym wartosci te ulegaja
dwukrotnemu zmniejszeniu.

Zabrudzenia, istniejgce powtoki malarskie, resztki
klejow i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy
catkowicie usung¢. Warstwy o niskiej wytrzymatosci
nalezy usuna¢ za pomoca frezowania i Srutowania.
Powierzchniowe rysy w podtozu nalezy poszerzyé,
odkurzy¢ i zala¢ gruntem Tec Primer EPX. Rysy
posypac piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,8-1,4
mm. W przypadku duzych ubytkéw podtoze naprawié
masg reparacyjng szybkoschnaca.

W przypadku podtozy zawilgoconych do 6 %CM, zaleca

sie zastosowaé¢ warstwe przeciw wilgotnosciowg z
gruntu Tec Primer PU lub EPX. Grunt nalezy natozy¢
dwukrotnie ,,metodg na krzyz”. Wierzchnig warstwe
gruntu posypac suchym piaskiem kwarcowym - 2,5 kg
piasku na 1 m? powierzchni podfoza o uziarnieniu 0,6-
1,2 mm. Po zwigzaniu gruntu, resztki piasku nalezy
zebra¢ odkurzaczem. Zwigzany w gruncie piasek
kwarcowy zwieksza przyczepnosé masy
samopoziomujgcej do podfoza. Na grunt wyla¢ min. 3
mm grubosci masy samopoziomujgcej pod parkiet. Do

tak przygotowanego podtoza mozna klei¢ parkiet.



Klej nanosi¢ na podtoze przy uzyciu odpowiedniej pacy.
Na przygotowane podtoze nanosimy taka ilos¢ kleju,
aby wystarczyta do przyklejenia parkietu w czasie ok.
10-12 minut. Klej musi byé potozny pod catg
powierzchnig parkietu. Parkiet nalezy réwnomiernie
utozy¢, docisng¢ i dobrze zamocowac. Duze i grube
elementy (takze parkiet gotowy) zalecamy klei¢
klejem: przy uzyciu pacy B15 o zuzyciu 1100 do 1400
g/m?, parkiet lity na pidéro-wpust przy uzyciu pacy B11
0 zuzyciu 1000-1200 g/m?, krétki parkiet przy uzyciu
pacy B3 lub B6 o zuzyciu kleju 800-1000 g/m? w tym
mniejsze i ciensze elementy (mozaika, parkiet 10 mm,
ptytowy z wysokim brzegiem). Od wykonawcy
wymagana jest prawidtowa ocena podtoza.

Prace zwigzane z gruntowaniem nalezy wykonywa¢ w
okularach i gumowych rekawicach. W przypadku
kontaktu materiatu z oczami ptukaé je obficie wodg i
zasiegnac porady u lekarz.

Przy stosowaniu i transporcie nalezy przestrzegad
wymagan bezpieczenstwa pozarowego i
wybuchowego. Klej jest tatwopalny. Trzymac z dala od
zrédet ognia i ciepta. Zawarte rozpuszczalniki tatwo
parujg i moga tworzy¢ wybuchowe i tatwopalne
opary. Pomieszczenie nalezy wietrzy¢ az do
zanikniecia zapachu. Unika¢ tworzenia i gromadzenia

sie oparéw. Nie wdychac¢ opardow rozpuszczalnika.

Paca metalowa o odpowiednim uzebieniu.

Narzedzia po uzyciu nalezy czyscié rozpuszczalnikiem.

32 opakowan po 25 kg
33 opakowan po 14 kg

Sktad:

Kolor:

Konsystencja:

Gestosc:

Temperatura stosowania:

Zuzycie paca B3 :
Zuzycie paca B 6:
Zuzycie paca B11:

Czas schniecia otwartego:

Zdolnos¢ do obcigzania :

Szlifowanie

Zywice na bazie
polioctanu winylu w
rozpuszczalnikach
organicznych
bezowy

potptynna

1,5-1,6 kg/litr

od +16°C do +25°C

800 - 1000 g/m?
1000-1200 g/m?
1200-1300 g/m?

15 minut
24 godziny
Po 48 godzinach

GISCODE : S1

Sktadowanie: temp. powyzej 5C

Magazynowanie: 12 miesiecy

Klej TEC SUPER jest na bazie rozpuszczalnikow,
oznaczony znakiem NIEBEZPIECZENSTWO. Nalezy
unika¢ gromadzenia sie oparéw kleju, pomieszczenia

wietrzyé, przechowywac i naktada¢ klej z dala od
zrédet ognia. Klej jest tatwopalny. Zachowaé nalezy
daleko idace srodki ostroznosci. Podczas pracy nalezy
uzywa¢ maski ochronnej i ubioru ochronnego,
konieczne jest stosowanie gumowych rekawic. Po
pracy pomieszczenie nalezy przewietrzy¢, az do zaniku
zapachu. Resztek kleju i opakowania nie wyrzucamy,
tylko poddajemy utylizacji. H225 - Wysoce fatwopalna
ciecz i pary. H319 - Dziata draznigco na oczy. P101 - W
razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy
pokazaé¢ pojemnik lub etykiete. P102 - Chroni¢ przed
dzie¢mi. P103 — Przed uzyciem przeczytaé etykiete.
P210 - Przechowywa¢ z dala od zZrédet ciepta
/iskrzenia/otwartego ognia/ gorgcych powierzchni.
Palenie wzbronione P241-Uzywad
elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego/przeci
wwybuchowego sprzetu. P303+P361+P353 - W
PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wtosami):
Natychmiast usungé /zdjg¢ catg zanieczyszczong
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odziez. Sptuka¢ skdére pod strumieniem wody/
prysznicem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usungc¢. Nadal ptukaé. P403+P235

- Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu. P501 - zawartos¢
/pojemnik usuwac zgodnie z przepisami
miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/
miedzynarodowymi.

Powyisze dane, przygotowanie i zastosowanie
produktu oparto na naszej wiedzy
i doswiadczeniu. Nizsze temperatury wydtuzajg czasy
zastosowan, a wyzsze skracajg. Z powodu rdznych
niezaleznych od nas czynnikdw np. nietypowe
podtoza, warunki zewnetrzne, zalecamy
przeprowadzenie wtasnych préb, aby stwierdzi¢, czy
nasz produkt nadaje sie do danego postepowania.
Firma Bautec Polska nie ponosi odpowiedzialnosci z
tego powodu. Przed uzyciem nalezy zapoznaé sie z
instrukcja techniczng i kartg charakterystyki produktu.
Prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP.
Wraz z ukazaniem sie tej karty technicznej traca
waznos¢ karty wezesniejsze.

Aktualizacja 23.12.2015

BAUTEC POLSKA SP. Z 0.0.
UL. TURNIEJOWA 8, 53-014 WROCLAW
TEL. 71 796 26 02, +48 722-142-403
www.bautec.pl * biuro@bautec.pl



http://www.bautec.pl/
mailto:biuro@bautec.pl

